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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (MSS) - Uridad de Control Técrico de Insumos.
INGTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION TEXTIL (INNTEX).
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL (CANAINTEX).
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL-ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA TEXTIL (ESIT)
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FORRO POLESTER 100%

INDUSTRIA TEXTIL - TELAS UTILIZADAS EN EL SECTOR SALUD-
" TELA PARA FORRO, POLIESTER 100% -
'ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
mmmmmmmmwmmmum?

para forro de poliéster 100% que se utliiza pera la confeccién de prendas de rope contractual
y que se comercialza en termitorio nacional, asl como las metodologlas de evaluacion de las.

P ebe pare la Determinacion del
tro Cuadrado de las Telas. Método

. NMX-A-105-1968 - Método de Prueba para Determinar ol Encogimiento
: . . porlLavado de Telas Pre-encogidas

NMX-A-110-1996-INNTEX - = Método de Prueba para Acondicionamiento de
' ‘ Fibras y Productos Textiles para su Ensayo.

< NMX-A-125-1968—-INNTEX . Método de Prueba para Determinar la Solidez del
Color de los Materiales Textiles Sometidos al
Lavado en Seco.



29 NMX-Z2-012/1-1987 : Muesireo para la Inspeccién por Afributos - Parte1- :
‘Informacién General y Aplcadones »
210 NMX-Z-012/2-1987  Muestreo para la Inspeccion por Alributos - Parte 2 -
' Método de Muestreo, -Tablas y Gréfices.
- 21 NMX-Z-012/3-1967 Muestreo para la Inspeccion por Atributos - Parte 3 -
Regla de Célculo para Determinacion de Planes de
Muestreo.
3 DEFINICIONES
Para efectos de este documento, se establecen las sigulentes definiciones (10.1, 10.2).
31 ‘ * |
32 )
— y se caracteriza por una iregularidad
3.3 besrado
Apaiiencia visual Té pNTas y » paralelas a la trama de los tefidos
de celada 'y dé & 0l fejido o, Algunas veces, el término berrado se utiza
como sl - as dé U ¥ " calada y de tejidos de punto de urdimbre
o malla e » ‘%erenchsﬂsbes,owcasodotemdode
los hilos, 0 a una combinacién de éstas.
34 colas
Varladonesddcolotdebsoﬂoshachdoemrodeltejldo.
36 falta de trama_
Zomld_emldodondemelhlodoﬁmentodoelemho.
37 ko flojo
Mateamdhldowodnﬂamtmspronmmhsuperﬂdeddﬂdo debido a que
2 posemmenostenslbnquoelresb Unlioteﬂdooonm\sbnmmaente
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hilo flotante

Lugarendbjdomdcudumovaﬂosﬂosopasadesquedanﬂowltes,deudoané

hilo interrumpido
Ausencia de un framo de hilo de urdmbre.

310 hhhnso
m_enelte_jdqdebldoaquounooméshlosenbumue,poseenmashnsiénqueel

3 by o

342 manchas

313 ‘

Pequefies ariches provocade g colorante que hen caido sobre la tela.

3.14 marcas de [

Rayas de los hilos de urdimbre.

315 marcas
Enn]dos qiefios. M_ ‘cercanas a los orilos.

St matorias TIRIOAD Y SOUDARIDIAD SOCIAL .

Material extrafio fejido dentro de la fela (astlles de madera etc.)

3.47 ondutacion
Defedodeuntejdomgleknpldepumgneoetlsosobreunasupemdeplana.

318 ?" quiebre | | : . ,' '
Ddocbdeunteldoquesemenmsteporumuneaomarcagenudmenteprwocadopor
un pllegue en una superficie aflada.
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3.9

rayas ‘
Rayas en el tefido, masdamsomésobscumsquedfondocamadmporpiegusoanugas

- queprwocenlaabsmdﬁnnounlormeddcobmnﬁo

320 mmomﬂa
Tojldoendwddhbdetmmanomendngubmetooonbumm.
321 frama doblada
Efecto producido por un hilo de trama doble.
32 trama rota ‘
la trama, provocado por la rotura o
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Lahhseull:apambmnfeedéndeprmdasdeurﬁonnes deacuerdoamtmseseﬂala
enhs&dussdelCuadeéscohMmbrﬂderdudnsT&ﬂesycm Volumen 1
, RopaConﬁacmd(ﬁ 3 ] ?
NOMBRE DEL ;UNIFORME Y|No. DE CEDULA PRENDAS EN LA QUE SE
| DE LA’CEDULA DEL CUADRO | DEL CUADROUTILIZA @ LA TELA
. .| BASICO, VOL.1 = BASICO . (FORROS) S ,
i | SACO DE MANGA LARGA Y 14 - |SACO -
.| PANTALON MASCULINO
-|SACO DE MANGA LARGA Y|16 ‘ SACO
PANTALON DE MONTAR,
FORROPOLtSTEmm



MASCULINO.
SACO DE MANGA LARGA, |17 SACO Y FALDA
PANTALON, FALDA Y BLUSA '
FEMENINO )
SACO DE MANGA LARGA Y|18 SACOY FALDA
FALDA , FEMENINO : :
CHAMARRA, CAMISOLA DE|19 CHAMARRA
MANGA LARGA, CORBATA Y
PANTALONES MASCULINO
MAKINOFF MASCULINO 28 MAKINOFF
CHAMARRA TRES CUARTOS|38 - CHAMARRA
DE: LARGO, .CON MANGAS
DESMONTABLES, ..
MASCULINO'Y:EEMENINC
CHAMARE PERADO L% |CHAMARRA
|VEHICULOBY "~ - ¢ Sl |
| TECNOLC MASCULINO =
6 ESPECH
METODO DE
PRUEBA
8.1
Queada
, SEGURIDAD Y .“ij:_m“ﬂoa‘gﬁ;m"ﬂ
o Tefido desigual, rayas,
manchas de colorante o
esfumado transversal
+ Barrado
« Falta de trama
+ Trama rota, desviada o calda
e Marcas de peine
o Hilo fiotante
e Ondulaciones 0 quiebres
« Hilo tenso ,
o Trama doblada
« Materias extrafias
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